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~wsrod kompozytow

Kompozyty TOKUYAMA - przeglad zalet

+ Jedyny w swoim rodzaju efekt kameleona dzieki obecnos$ci submikrowypetniaczy
+ Perfekcyjna i trwata estetyka

+ Optymalne wtasciwosci obrébki

+ Doskonate wtasciwosci fizyczne

© Tokuyama Dentdl



KOMPOZYTY

KOMPOZYTY

Petnia ksztattu

Kompozyt stat sie waznym i nieodzownym elementem stomatologii

adhezyjnej, ktérego nie mogtoby zabrakngé podczas leczenia

w gabinecie stomatologicznym.

Jednoczes$nie znacznie wzrosty wymagania
estetyczne dotyczace kompozytow
zaréwno lekarzy jak i tez pacjentéw.
Oprécz wysokich wymagan estetycznych
kompozyt musi by¢ takze pewnym
materiatem do wykonywania uzupetnien,
ktéry posiada doskonate wtasciwosci
fizyczne. Warunkiem uzyskania,
doskonatych pod wzgledem estetycznym
i trwatych uzupetnien, jest jednak
nieskomplikowane opracowywanie
kompozytu.

Aby méc spetni¢ te podstawowe
wymagania lekarza dentysty i pacjenta
dotyczace estetyki i pewnosci materiatu

przeznaczonego do wykonywania uzupetnien

protetycznych, firma Tokuyama
Dental opracowata unikalny kompozyty
ktéry spetnia wszystkie te wymagania.

Dzigki koncepcji ESTELITE firma Tokuyama

spetnia aktualne wymagania w

zakresie kompozytu ,,state-of-the-art”
zaréwno pod wzgledem estetycznym

jak i tez w zakresie nieskomplikowanego
opracowywania. Jedyna w swoim

rodzaju koncepcja ESTELITE opiera sie na
dwéch istotnych komponentach.
Wypetniacze ESTELITE o kontrolowanej
wielkosci i ksztatcie stanowig podstawe
wiasciwych cech fizycznych oraz estetyki,
ktéra jest taka sama jak w przypadku
zeba wiasnego.

Innowacyjny

proces

polimeryzacji

odpowiada

za bardzo szybkie, ale kontrolowane
utwardzanie ESTELITE bez zmiany koloru

po polimeryzacji..

Koncepcja rozwoju

Potaczenie estetyki, niezawodnosci i tatwego uzytkowania

Doktadnie przemyslana i innowacyjna
koncepcja rozwoju umozliwita stworzenie
doskonatego kompozytu. Sferyczne
submikrowypetniacze o kontrolowanej
wielko$ci i ksztatcie, wytwarzane

w procesie produkcji charakteryzujacym
sie wysoka jako$cia, wyznaczaja nowe

Perfekcyjne wytwarzanie -

wzorce dla estetycznych uzupetnien Innowacyjny i dajacy sie kontrolowaé
kompozytowych. Podstawa doskonatych proces polimeryzacji kompozytu umozliwia
wynikéw jest udoskonalany przez wiele indywidualne opracowywanie dopasowane
lat proces produkcji wypetniaczy, ktére do wymagan uzytkownika.
charakteryzuja sie przede wszystkim

doskonatymi cechami estetycznymi,

fizycznymi i tatwym uzytkowaniem.

bardzo drobne, sferyczne wypetniacze

Poréwnanie metod wytwarzania: metoda zol-zel a tradycyjny proces mielenia

Wzrastanie wypetniaczy o kontrolowanej wielkosci i ksztatcie

surowiec

Niekontrolowany proces mielenia wypetniaczy
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Wzrastanie sferycznych wypetniaczy
W roztworze

e

ESTELITE SIGMA QUICK (TOKUYAMA DENTAL)
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Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent)



KOMPOZYTY ESTELITE KOMPOZYTY

Zasada estetyki i niezawodnosci - ESTELITE - “RAPID” kontrolowana polimeryzacja
bardzo drobne, sferyczne wypetniacze

o e o o “ o
Odbicie lustrzane Kontrolowana polimeryzacja ,,QUICK* - zastosowanie
Ze wzgledu na taki sam okragty ksztatt
. . Technologia RAP Inicjatory RAP pozwalajg na szybkie tward- Tradycyjny proces polimeryzacji
submikrowypetniaczy kompozyt ESTELITE (Radical Amplified Photopolymerization) nienie kompozytu. Mozliwos¢ ponownego
odbija Swiatto w SpOSéb jednolity _ jak wykorzystania CQ pozwala na jego zredukowanie, .
zwigksza stabilno$¢ kompozytu
w przypadku lustra. Podczas gdy / a izmniejsza naprezenie polimeryzacyjne. Light energy is Hydrogen (H) is a controller
an activator of Amine

w przypadku powierzchni porowatych )O%( O OmOOOd
O % RAP Initiator  RAP Radical Monomer  Polymer Camphor-

Swiatto zostaje rozproszone, to w przypadku ) quinone ) . Free radical  Monomer  Polymer
Light Light Light . --
Camphor- | lafion Light M
quinone ﬁ «Q — O0~——

gtadkich powierzchni obowigzuje znana

zasada odbicia Swiatfa: kat padania jest gt i ‘“ght — = Adivated ~ Amine
réwny katowi odbicia. Tym samym Estelite Sigma Quick (Tokuyama) Tradycyjne wypetniacze nanohybrydowe (4] Ene':’;;'"g ' state
ESTELITE gwarantuje uzyskanie ))) ‘Light % o~ tradycyjny inicjatLolgJht bez wodoru (H) amina bedzie
naturalnej estetyki. . ‘u gt o~ polimeryzacji w stanie wzburzonym
Jezeli zwiekszonoby ilo§¢ CQ nastgpitaby szybsza polimeryzacja kompozytu, jednak pod wptywem
Po usunieciu energii $wietinej z CQ mozna go ponownie wykorzystac. $wiatta z otoczenia materiat stwardniatby szybciej i nie mozna bytoby go modelowaé.
Pol,ysk 5 - 10 sekundowy czas polimeryzacji 75 - 90 sekundowy czas pracy 20 - 40 sekundowy czas polimeryzacji 50 - 70 sekundowy czas pracy
Gtadkie powierzchnie odbijaja $wiatto potysk. Powierzchnie porowate Submikrowypetniacze ESTELITE o takim
pod takim samym katem jak kat natomiast odbijajg $wiatto nieréwnomiernie samym ksztatcie pozwalajg uzyskaé
padania, co pozwala uzyskaé wysoki i sprawiaja wrazenie matowych. bardzo gtadka powierzchnie Kontrola polimeryzacji Czas polimeryzacji Czas obrobki
Technologia RAP firmy Tokuyama - ESTELITE SIGMA QUICK | I 10 ESTELITE SIGMA QUICK | I 90
proces polimeryzacyjny wzmocniony Tetric EvoCeram [ — Tetric EvoCeram [—
rodnikami: krétki czas twardnienia przy
jednoczesnie wysokiej stabilnosci na Filtek Supreme XT — Filtek Supreme XT —
Swiatto z otoczenia zapewniaja doktadne [Sec.] o 10 ' 20 ' 30 [Sec.] o ' 40 ' s 100
modelowanie i naktadanie kompozytu
bez presji czasu. Dodatkowo skrécony
Frédto: TOKUYAMA zostaje czas leczenia.
DENTAL R&D
Estelite Sigma Quick (Tokuyama) Venus Diamond (Heraeus Kulzer) Filtek Supreme XT (3M ESPE) Wlernos'é k0|0réW
Technologia RAP wykorzystuje istniejacy
kamforochinon kilka razy, dzieki czemu
ye . . ilo$¢ naturalnie zéttego kamforochinonu
Odpornosc na abraz;e; érss'T(:LTs&KSYAMA jest mniejsza niz w innych kompozytach.
Jednolite niewielkie i sferyczne wypetniacze Wynik: mniejsza zmiana koloru po polimery-
ESTELITE charakteryzuja sie nieznaczng zacji w poréwnaniu z kompozytami ESTELITE SIGMA QUICK Filtek Supreme XT Tetric EvoCeram Source: TOKUYAMA
powierzchnig abrazyjng i wysoka tradycyjnymi. (TOKUYAMA DENTAL) (3M Espe) (Ivoclar Vivadent) DENTAL R&D
odpornoscia na abrazje.
Rozproszenie i transmisja wekaiik laserowy
Odporna na abrazje powierzchnia ESTELITE N
pozostaje gtadka, dzigki czemu potysk 1
uzupetnienia wykonanego z ESTELITE
utrzymuje sig dtugo i nie sprawia wrazenia
matowego. *
% — X = ._"_#‘ = ESTELITE SIGMA QUICK Filtek Supreme XT Tetric EvoCeram Zrédio: TOKUYAMA
Estelite Sigma Quick (Tokuyama) po 50.000 obcigzen. Filtek Supreme XT (3M ESPE) po 50.000 obcigzen. Widoczne sa (TOKUYAMA DENTAL) (3M Espe) (Ivoclar Vivadent) DENTAL R&D

Zachowanie gtadkosci. wypetniacze, ktére wypadty.



OMNICHROMA FLOW

Ptynny kompozyt w jednym odcieniu

ESTELITE COLOR

Uzyskaj indywidualng charakteryzacje
przy odbudowach posrednich i bezposrednich

Estelite Color jest kopozytem typu flow

o niskiej lepkosci. Pozwala na indywidualng
charakteryzacje wypetnief posrednich

i bezposrednich.

Estelite Color aplikuje sig pomigdzy
warstwami materiatu kompozytowego,

aby uzyskaé unikalng charakterystyke

+ Indywidualna charakteryzacja
kolorystyczna posrednich
i bezposrednich wypetnien
zywicznych

+ Maskowanie przebarwien

odbudowy.

Odcienie

Shades Opaquer:

. Clear Ochre Pink Opaque
. White Red High Chroma Opaque
. Blue Lavender Medium Chroma Opaque
. Yellow Dark brown Low Chroma Opaque

Preparacja zeba i zastosowanie Estelite Color (LCO lub MCO

systemu wiazacego

obszarze przebrawionym zeba,
aby podnie$é walory estetyczne

pracy.

lub HCO)aplikowany jest na aplikowana jest warstwa

przeziernosci.

Po polimeryzacji $wiattem

+ 9 réznych odcieni

+ 4 rodzaje przeziernosci

+ Niska lepkosé

+ |dealna adaptacja do ubytku

Wykorzystujac rézne barwniki mozliwe jest
odtworzenie szerokiej palety naturalnych
odcieni zebow.

Na brzegu siecznym zgba mozna
zastosowac kolor niebieski, aby nada¢
mitodszy wyglad lub kolor szary aby szkliwo
postarzy¢. Odcienie chromatyczne

sg znakomite do maskowania przebarwien.

Po polimeryzacji naktadana jest
warstwa szkliwna.

dentyny/ odcien body w kolorze
docelowym i w odpowiedniej

Zrédto: TOKUYAMA
DENTAL R&D

OMNICHROMA FLOW

Wykorzystujac technologie Smart
Chromatic i supra-nano-sferyczne
wypetniacze o jednakowej wielko$ci,
OMNICHROMA FLOW jest pierwszym
na $wiecie jednokolorowym ptynnym
kompozytem, ktéry estetycznie )
dopasowuje sie do kazdego koloru zeba i bocznym

od A1 do D4 za pomoca jednego odcienia + Naprawa porcelany / kompozytu
kompozytu. Jego wysoka wytrzymato$é

i odporno$¢ na zuzycie sprawiaja, ze

nadaje sig on do szerokiego zakresu

wskazan, dajac lekarzom swobode

wyboru w przypadku prawie wszystkich

+ Wszystkie przypadki bezposrednich
uzupetnien w odcinku przednim

Niespotykane dopasowanie odcienia

+ Wysoka polerowalno$é

+ Wysoka odporno$¢ na przebarwienie

+ Wytrzymato$¢ na zginanie i $ciskanie
odpowiednia dla szerokiego zakresu
wskazan

+ Wysoka odporno$¢ na Scieranie

+ Niski skurcz polimeryzacyjny

uzupetnien bezposrednich.

[ Nowos¢ |

OMNICHROMA FLOW BLOCKER

Materiat uzupetiajacy przeznaczony
do stosowania w duzych uzupetnieniach
klasy Ill lub 1V, a takze w specjalnych

+ Poprawia adaptacje koloru i zapobiega + |dealne uzupetnienie
nadmiernemu zaciemnieniu jamy ustnej dla Omnichromy Flow
przez OMNICHROMA FLOW

+ Do zamaskowania przebarwien

przypadkach, ktére wymagaja maskowania

przebarwien.
+ Wysoka polerowalno$é

+ Mocno kryjacy efekt
+ Do odbudowy mocno zmetniatego zeba

[ Nowos¢ ]

Aplikacja warstwy zebinowej/ Estelite Color (Ochre i Brown)

body, polimeryzacja $wiattem moze by¢ aplikowany w niewielk-
iej ilodci do bruzd, aby uwydatnié
naturalng kolorystyke zeba

Po polimeryzacj swiattem do
bruzdy aplikowany jest odcieh
szkliwny, nastepnie modelowany,
aby uzyska¢ naturalng anatomie
zeba.




OMNICHROMA

Przyszto$¢ kompozytow; zakres odcienie
od A1 do D4 w jednej strzykawce.

Idealne uzupeienie dla OMNICHROMA

Kolor malowany $wiattem; po raz pierwszy
kolory nie sa tworzone poprzez dodanie
pigmentu, ale poprzez celowe potaczenie
koloru strukturalnego z odbijanym
kolorem od otaczajacego zeba. Fenomen
Omnichromy to uzycie opatentowanej
przez Tokuyama Dental “Smart chromatic
Technology” w potaczeniu ze sferyczng
czasteczka wypetniacza.

—— |
+ Wszystkie przypadki bezposrednich
uzupetnied w odcinku przednim

i bocznym
+ Naprawa porcelany / kompozytu
+ Zamykanie diastemy
+ Licowki kompozytowe

OMNICHROMA w badaniu poréwnawczym.

OMNICHROMA (TOKUYAMA DENTAL)

Adaptacja kolorystyczna.

W przeciwienstwie do tradycyjnych
kompozytéw, Omnichroma ekstremalnie
zmienia kolor po uzyciu swiatta lampy
ale réwnoczesnie jest bardzo praktyczna

Przypadek kliniczny- pierwsze doswiadczenie z OMNICHROMA

podczas modelowania. Na poczatku od
biatego, nieprzezroczystego odcienia, po
uzycia $wiatta idealnie dopasowuje sie do
odcieni zebéw. Pétprzezroczysty odcien

“Spetniajace sie marzenie dentysty;
zawsze prawidtowy kolor!”  oreriksan muts

R—— |

Niespotykane dopasowanie odcienia

+ Wysoka polerowalno$¢

+ Wysoka odporno$¢ na przebarwienie

+ Wytrzymato$¢ na zginanie i $ciskanie
odpowiednia dla szerokiego zakresu
wskazan

+ Wysoka odporno$é na Scieranie

+ Niski skurcz polimeryzacyjny

+ Nie klei sie do narzedzi
- innowacyjne rozwigzanie

Tum

!

koncowy powstaje w wyniku potaczenia
prawdziwego odcienia zeba i koloru struk-
turalnego Omnichroma.

Omnichroma Blocker uzywany jest, jezeli
Omnichroma nie dopasuje si¢

w przypadku mocnych przebarwien lub
jezeli wymagane jest wieksze krycie

w przypadku duzych ubytkéw klas Il i IV.

e .|

+ Poprawia adaptacje koloru i zapobiega
nadmiernemu zaciemnieniu jamy
ustnej przez OMNICHROMA FLOW

+ Do zamaskowania przebarwien

+ Do odbudowy martwych zebéw

Blocker w klinicznym uzyciu

Ogblne zalecenia dotyczace uzycia
Omnichroma Blocker to warstwa

Przebarwione dno ubytku.

o grubosci 0.5 mm. W przypadku bardzo

nieprzejrzstych zegbéw w odcinku

+ |dealne uzupetnienie dla Omnichromy
+ Wysoka polerowalno$é
+ Mocno kryjacy efekt

przednim, moze by¢ réwniez konieczna
grubsza warstwa kompozytu.

OMNICHROMA BLOCKER (TOKUYAMA DENTAL)

Przypadek kliniczny - pierwsze doswiadczenie z OMNICHROMA

“Na poczatku bytem sceptyczny, czy kolor sie dopasuje.

Natomiast tatwa aplikacja, zadowalajgce rezultaty po wypolerowaniu
i dopasowanie koloru przekonato mnie.”  or markus Lenders




ESTELITE ASTERIA ESTELITE SIGMA QUICK

Utwardzalny swiattem kompozyt o wysokiej estetyce \ 7 Utwardzalny swiattem kompozyt o wysokiej estetyce,
przeznaczony do zebow przednich i bocznych | % przeznaczony do zebow przednich i bocznych

ESTELITE ASTERIA to utwardzalny $wiattem, ESTELITE SIGMA QUICK to utwardzalny

Eleprzemizrny dla promler:jl rentsfenowsk(ljch A X . $wiattem, nieprzezierny dla promieni : .

ompozyt, przeznaczony do zebéw przednic B | B | A ) ) BE——— | B—— |
i bocznych, ktéry znacznie utatwia wykony- + . ) . + L rentgenowskich kompozyt, ktéry mozna + . . . + . .
wanie uzupelnier wielowarstwowych, oferujac Odcinek zebdw przednich Doskonate uzupetnienia uzyskane tylko stosowac do wykonywania uzupenie Odcinek zgb6w przednich Jedyny w swoim rodzaju efekt kameleona
jednoczesnie najwyzsza estetyke. Efekt i bocznych 2 warstwami koloréw zaréwno w odcinku przednim jak i tez i bocznych + Szybie utwardzanie w ciagu 10 sekund
kameleona gwarantuje uzyskanie naturalnych + Licéwki kompozytowe + Jedyny w swoim rodzaju efekt kameleona T + Licowki kompozytowe + Wydtuzony czas obrébki
wynikéw, dzieki czemu uzupetnienia nie da + . p / + / y . ) . bocznym. Dzigki swoim sferycznym + . p / + / ! . . .
sie odrézni¢ od zebow wiasnych. Poza tym Zamykanie diastem Szybkie utwardzanie w ciggu 10 sekund submikrowypetniaczom o jednolite] Zamykanie diastem Gtadka powierzchnia z trwatym potyskiem
w przeciwieﬁstwie do tradycyjn,ej techniki + Naprawa kompozytu/ceramiki + Wydtuzony czas pracy do 90 sekund wielko$ci 0,2 um, materiat ESTELITE + Naprawa kompozytu/ceramiki + Doskonata odporno$é na abrazje
naktadania warstw, aby uzyskac optymaine + Bardzo duza wytrzymato$¢ potysku SIGMA QUICK pozwala na uzyskanie + Niewielki skurcz liniowy

uzupetnienie, konieczne jest zastosowanie

tylko 2 warstw kolorystycznych. + Szybkie i proste polerowanie

*+ Niewielki skurcz liniowy uzupetnien, ktérych nie da sie odréznic¢

+ Optymalne opracowywanie od zebow whasnych

ESTELITE SIGMA QUICK - poréwnanie

On

Zrédto: TOKUYAMA
Source: TOKUYAMA

’ A - 5% = ] . DENTAL R&D Y ) DENTAL R&D
ESTELITE ASTERIA (TOKUYAMA DENTAL) Essentia (GC) ESTELITE SIGMA QUICK (TOKUYAMA DENTAL) Harmonize (Kerr)

. . Odcienie
tatwa aplikacja _

Stopien Budowa anatomiczna
hEEE A . . Kolor Wiasciwosci Obszar zastosowania rzecietego zeba

Wiekszo$é kompozytéw estetycznych przeziernoscl 0A2, OA3 preecieiego z¢

] - ) Standardowe ESTELITE CE (Clear Enamel) | przedniego i jego
wymaga stosowania techniki warstwowej kompozyty ASTERIA Transparency | A1 A2 A3 A5, A4, AS silny efekt kameleona dzieki | szkliwo, uzupetnienia o wielu systematyczne
dla osiagniecia zadowalajgcych rezultatw. 2‘1 fézz ‘233 B4, wysokiej przeziernosci kolorach odtworzenie

. . . ' v rzy pomoc
Estelite Asteria posiada optyczne o ) o pray pomocy
PP . L lekka nieprzeziernosé. efekt podkreslenie zebiny, uzupetnienia materiatu ESTELITE
wiasciwosci pozwalajace na tatwiejsze Opalescence | OA1, OA2, 0A3 kameleo'fa ’ wielobarwne, uzupetnienia SIGMA QUICK.
L L jednob.
osiagniecie wysokoestetycznych wypetnien 1 Jednobarwne A2, A3, CE(Inc.)
przy zastosowaniu jedynie dwéch warstw. 2 Body wigksza nieprzeziernosé, wypetnienia w obszarze zebow
3 Opaque OPA2 nie nadaje sie do przykrywania| trzonowych, bloker prze$witywania
szkliwo metalu w odcinku przednim
. . BW (Bleaching White), . ) zeby wybielone, dodawanie
Wybielanie WE (White Enamel) przeziernosc efektéw kolorystycznych

Przypadek kliniczny - dr C. Stockleben

Zdjecie kontrolne po 7 dniach pokazuje

idealne dopasowanie odbudowy. ESTELITE SIGMA QUICK to uniwersalny klasy I-V. Szczegblnie podkresli¢ nalezy
Podczas pracy kompozytem zastosowano system kompozytowy posiadajacy efekt kameleona, utrzymujacy sie przez
prosta odbudowe warstwowa, dzieki ktérej doskonate wtasciwosci zaréwno do diugi czas potysk oraz dtugi czas

szybko osiagnieto zadowalajace efekty. wykonywania wymagajacych uzupetnien obrébki przy krétkim czasie polimeryzacji.

Dzieki temu, péZniejsze leczenie nie byto estetycznych, jak i tez prostych wypetnien

wymagane.
Odcier Body doskonale pokrywa linig
przejécia miedzy tkankg zgba a odbudowa.
Brzeg sieczny odtworzono za pomocg
odcieni szkliwych NE oraz TE.

Prof. Simone Grandini Dr. C. Stockleben




ESTELITE UNIVERSAL FLOW

Trzy opcje ptynnoSci oraz wyjatkowa tatwos¢ stosowania

ESTELITE POSTERIOR QUICK

Utwardzalny Swiattem kompozyt przeznaczony
do zebow bocznych

ESTELITE POSTERIOR QUICK to utwardzalny
Swiattem, nieprzezierny dla promieni
rentgenowskich kompozyt przeznaczony

do zebdéw bocznych, ktéry zapewnia

wykonanie pewnych uzupetnien, opierajacych sie

na doskonatych wtasciwosciach fizycznych. Celowe

potaczenie specjalnych wypetniaczy powoduje,

Ze uzupetnienia wykonane z ESTELITE POSTERIOR

QUICK charakteryzuja sie dtuga wytrzymatoscia

w odcinku bocznym.

N TTT—————EEE

+ Odcinek boczny

T —————EEE
+ Jedyne w swoim rodzaju wtasciwosci fizyczne
+ Bardzo dobry efekt kameleona

Estelite Universal Flow oferuje
uzytkownikom, zgodnie z preferencjami
aplikacji, optymalna lepko$¢. Materiat
flow jest dostepny w trzech réznych

+ Naprawa kompozytu/ceramiki

+ Szybkie utwardzanie w ciggu 10 sekund

+ Optymalna obrébka

+ Niewielki skurcz liniowy

lepkosciach; Low , Medium i High.
Wszystkie lepkosci maja jedng wspdlina
ceche ; uniwersalne zastosowanie

i sprezystosé jak kompozyt w pascie.

+ Wysoka nieprzezierno$¢ dla promieni rentgenowskich

Nieprzezierno$¢ dla promieni rentgenowskich

Dzieki swojej
doskonatej
nieprzeziernosci

dla promieni
rentgenowskich
wynoszacej 290%
Al mm ESTELITE
POSTERIOR QUICK
jest dobrze widoczny
na zdjeciach rentge-
nowskich.

Source: TOKUYAMA
DENTAL R&D

Wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa]

ESTELITE POSTERIOR QUICK| ESTELITE POSTERIOR QUICK I
Filtek Silorane | Filtek Silorane |
Super Low Medium

Filtek P60 | Filtek P60 |

Quixfil | Quixfil |

Gradia Direct | Gradia Direct | )

Zrédto: TOKUYAMA
00 500 1000 150.0 200.0 250.0 00 1000 2000 3000 400.0 500.0 DENTAL R&D
ESTELITE POSTERIOR QUICK mit 209 MPa ESTELITE POSTERIOR QUICK mit 443 MPa
. . Brzeg

Przypadek kliniczny dr Firla Kiasal ~ Kiasall Klasalll Klasalv 208 Plytka klasa V
ESTELITE POSTERIOR QUICK to najlepszy 290 % glinu, ESTELITE POSTERIOR QIUCK
wybdr, gdy konieczne jest wykonanie posiada liczne zalety, gdy zachodzi konieczno$¢

narazonych na obciazenia wypetnien doktadnego sprawdzenia szczelnosci w Przypadek klin iczny - qu 46

klasy I, Il i IV. Dzigki duzej nieprzeziernosci obszarze brzeznym lub wykluczenia préchnicy

dla promieni rentgenowskich odpowiadajacej wtdrnej w obszarze wypetnienia. “Zawsze doskonata |epkoéé i idealne po|erowanie Czyni

ten flow materiatem z wyboru.”
Dr. med. dent.

Markus Th. Firla

T T ————

+ Ubytki w odcinku przednim i bocznym
+ Podktad w ubytku

+ Blokowanie podcieni

+ Naprawa kompozytu / porcelany

T T ————
+ Wybor wsrdd trzech gestosci

+ Efekt kameleona

+ Szybkie utwardzanie w 10 sekund
+ Ulepszona ptynnosé

+ Wysoka trwato$¢ potysku

+ Niski skurcz

+ Doskonata polerowalnosé

+ Wyjatkowa odporno$é

ESTELITE UNIVERSAL flow w badaniu poré6wnawczym.

ol & 8 . s T
ESTELITE UNIVERSAL FLOW (TOKUYAMA DENTAL)

aw ol ol

Zawsze odpowiednia lepkosé

Zrédto: TOKUYAMA
DENTAL R&D

Tetric EvoFlow (lvoclar Vivadent)

Gteboka klasa V.
Ubytki klinowe. Podktad

w ubytku

Dr Markus Lenders




PALFIQUE ESTELITE

Uniwersalny materiat do rekonstrukcji estetycznych

PALFIQUE ESTELITE to utwardzalny
$wiattem, nieprzezierny dla promieni

T ————EE
+ Odcinek zeb6w przednich

rentgenowskich kompozyt, ktéry moze by¢

stosowany do wykonywania estetycznych

uzupetnien zaréwno w odcinku zebow i bocznych : Cavity liner

przednich, jak i tez bocznych. Dzieki *+ Licowki kompozytowe

swoim sferycznym submikrowypetniaczom *+ Zamykanie diastem

o jednakowej wielkosci 0,2 um powstaja *+ Naprawy kompozytu/ceramiki
uzupetnienia, ktérych nie da sie odréznic¢

od zebdéw wiasnych.

Palfique Estelite (Tokuyama)

Efekt kameleona

T T ——————E
+ Jedyny w swoim rodzaju efekt kameleona
+ Wysoka odporno$¢ potysku
+ Odporno$é na abrazje
+ Niewielki skurcz liniowy

+ Dobre opracowywanie

Filtek Supreme XT (3M ESPE)

. R Dzigki kontrolowanemu ksztattowi
ESTELITE Jasuy Cley i wielkosci wypetniaczy Palfique Estelite
Inc dopasowuje sig idealnie do zgba. Powstaja-
cy w ten sposéb efekt kameleona pozwala
A1 -0 > na naturalne odtworzenia zgba tylko przy
omocy 4 koloréw podstawowych (A1, A2,
Kolory A2 D 3 . > P Y . ,p L von
podsta- A3, A3,5) i 2 koloréw opalizujgcych (OA2,
wowe < -
(klasa |, A3 - ® i OA3).
11, V)
A3,5 < - > | Potysk [%]
5;:;3} " 0A2 - - > PALFIQUE ESTELITE I .
ﬁ‘i f\k/')asa OA3 < ® > Supreme XT i - .
2250 I .
- . Gradia Direct B |
Przypadek kliniczny dr Sueo Saitou
0 20 40 60 80 100
PALFIQUE ESTELITE to uniwersalny system nalezy jego efekt kameleona i dtugo utrzy-
H 3
kompozytowy z doskonatymi wtaéciwoscia- mujacy sie potysk. Abrazja [mm?®]
mi, przeznaczony zaréwno do wykonywania PALFIQUE ESTELITE n
estetycznych uzupetnien jak i tez prostych
- - . Supreme XT i |
wypetnien klasy I-V. Szczegdinie podkreslié
2250 I .
Gradia Direct |
0,0 ' 0,05 0,1

SPECJALISCI

ds. produktow Tokuyama Dental

Skontaktuj sie z naszym specjalistg

Zapewniamy

+ profesjonalne doradztwo

+ prezentacje i szkolenia produktowe

+ oferty specjalne

DeE e ®

Marta Miskowiec

$laskie, dolnoslaskie, todzkie,
opolskie

tel. 532 755 942
marta.miskowiec@marrodent.pl

Marta Kuberacka
zchodnio-pomorskie, lubuskie,
dolno$laskie, wielkopolskie

tel. 735 930 080
marta.kuberacka@marrodent.pl

Maria Szpunar
podkarpackie, $wietokrzyskie,
matopolskie, lubelskie

tel. 668 699 316
maria.szpunar@marrodent.pl

Monika Wrzesiiska
kujawsko-pomorskie, pomorskie,
wielkopolskie

tel. 882 432 991
monika.wrzesinska@marrodent.pl

Marcin Cichosz
mazowieckie, podlaskie,
warminsko-mazurskie

tel. 532 950 031
marcin.cichosz@marrodent.pl






